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Leichtbau

auf Basis Polyurethan

PUR-Faserverbundsysteme finden als Matrix vor allem
in der Herstellung biegesteifer und/oder hochfester Fa-
serverbund-Formteile Anwendung. Durch geschickte
Materialkombinationen wie z. B. durch den Verbund mit
Papierwaben als Kernwerkstoff fiir einen Sandwichauf-
bau wird hierbei zum einen dem Aspekt Leichtbau im
Besonderen Rechnung getragen - und dies auch unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. So werden solche
Werkstofflésungen in der automobilen GroB3serie einge-
setzt. Zum anderen wird durch Mehrwerkstofflésungen
mit entsprechenden PUR-/UP-Harzsystemen oder in
Kombination mit hochwertigen Folien eine anspruchs-
volle Oberfléichenveredelung erméglicht.

Durch das reduzierte Teilegewicht bieten PUR-Faser-
verbundsysteme neben dem Automobilsektor viel-
faltige Einsatzmdglichkeiten wie im Bereich Bau- und
Landmaschinen, im Nutzfahrzeugbau, in der Freizeit-
industrie und - mit entsprechenden Flammschutzein-
stellungen - im Bereich Schienenfahrzeugbau.
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Typische Eigenschaften:

» Formteilraumgewicht von 450-1100 kg/m?
» Faseranteile ab 30 Gew.-%

» verwendetes Treibmittel zumeist Wasser

» Verstarkungsmaterialien:
» Glasfaserrovings
» Glasfasermatten und Glasfasergelege
» Kohlefasern
» Naturfaser (Hanf, Sisal, Kokos, etc.)

Sondereinstellungen und Varianten:

» Wabenmaterialien fiir Bauteile mit Sandwichstruktur:
» Papierwaben
» wasserfeste Papierwaben (patentiertes Verfahren)
» Kunststoffwaben
» Aluminiumwaben

» Systeme mit groBem Verarbeitungsfenster

» Verwendung von Polyolen
auf Basis nachwachsender Rohstoffe

» selbsttrennend bei gleichzeitig guter Kaschier-
barkeit

Flammschutzeinstellungen:

» Automobil: FMVSS 302

» Schienenfahrzeugbau: DIN 5510 (54, SR2, ST2)
» Flugzeugbau: FAR 25853, ABD 0031

» Bauindustrie: DIN 4102 B2





